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Ciment

Calcaire

Roches silico-calcaires

Gypse

Argile

Matières 1ères LIANTSProcessus de fabrication

Chaux vive

Plâtre (semi-hydrate)

Chaux hydraulique

Argile

Ciment prompt

Cuisson 130-180°C

Anhydrite

aériens

hydrauliques

Cuisson 600-700°C

Cuisson 1000°C

Calcaire marneux
(ou calcaire + argile) Cuisson 900-1200°C

Modes de durcissement

Calcaire marneux
(ou calcaire + argile)

Teneur en alumine élevée
Cuisson 900-1000°C

Gypse

Cuisson 1450°C

Capillarité

Carbonatation

Recristallisation

Formation 
d’hydrates

Gypse

très lent

Capillarité

Carbonatation

Recristallisation


